
RELATÓRIO TÉCNICO – ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

Termo de Referência SJES/ES-DPJ nº 1742133 

Objeto: Aquisição de uniforme social para os Agentes da Polícia Judicial 
lotados na Divisão de Polícia Judicial – DPJ da Justiça Federal de primeiro 
grau no Espírito Santo. 

Proponente:  VIA SPEZIA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA 

1. OBJETIVO 

O presente relatório tem como objetivo emitir manifestação técnica acerca das 
amostras apresentadas pela proponente, em atendimento às disposições do 
Termo de Referência SJES/ES-DPJ nº 1742133, referente à aquisição de 
uniforme social para os Agentes da Polícia Judicial lotados na Divisão de 
Polícia Judicial – DPJ da Justiça Federal de primeiro grau no Espírito Santo. 

A análise das amostras foi realizada mediante inspeção visual, tátil e aferição 
de suas características e especificações, tendo como referência os requisitos 
estabelecidos no item 1.2 do Termo de Referência. 

2. INSPEÇÃO VISUAL 

Consiste na comparação dos aspectos visuais externos das peças, 
considerando modelo, corte, cor, acabamento, disposição dos componentes, 
costuras, aviamentos, ferragens e demais características aparentes previstas 
nas especificações técnicas. 

2.1. Terno masculino completo – paletó e calça 

A amostra apresentada possui características visuais compatíveis com o 
especificado no Termo de Referência, apresentando modelo social tradicional, 
corte e acabamento adequados, bem como características compatíveis com as 
especificações estabelecidas para o paletó e para a calça. 

O paletó apresenta abotoamento frontal com 2 (dois) botões, lapela normal 
com caseado no lado esquerdo, ombreiras, bolsos externos e internos, além de 
forração interna. 

A calça apresenta modelo social, bolsos frontais e traseiros, braguilha com 
zíper, cós com passantes, fechamento por colchetes e acabamento de bainha 
compatível com o especificado. 

2.2. Camisa social masculina 

A amostra apresentada possui características visuais coerentes com o 
especificado, apresentando modelo social de manga longa, colarinho 
estruturado, pala dupla, mangas com carcela, punhos abotoáveis, bolso frontal 



no lado esquerdo do peito, vista francesa e acabamento compatível com as 
especificações do Termo de Referência. 

2.3. Sapato social masculino 

A amostra apresentada possui características visuais compatíveis com o 
especificado, apresentando modelo social/esporte fino, acabamento adequado 
e aspecto compatível com calçado confeccionado em couro, na cor 
especificada para a amostra. 

2.4. Gravata social 

A amostra apresentada possui características visuais compatíveis com o 
especificado, apresentando acabamento adequado, entretela e padrão 
compatíveis com o modelo de gravata social estabelecido no Termo de 
Referência. 

2.5. Cinto social masculino 

A amostra apresentada possui características visuais compatíveis com o 
especificado, apresentando cinto na cor preta, acabamento adequado e fivela 
metálica com características compatíveis com o padrão estabelecido. 

2.6. Meias sociais masculinas 

A amostra apresentada possui características visuais compatíveis com o 
especificado, apresentando modelo, cor e acabamento compatíveis com meias 
sociais masculinas destinadas ao uso com o uniforme. 

3. INSPEÇÃO TÁTIL E DE ACABAMENTO 

Consiste na verificação, mediante manuseio das peças, das características de 
textura, conforto aparente, firmeza dos materiais, acabamento das costuras, 
resistência aparente dos componentes e ausência de irregularidades que 
possam comprometer a utilização dos itens. 

3.1. Terno masculino completo – paletó e calça 

Ao serem manuseadas, as peças apresentaram tecido e acabamento 
compatíveis com a finalidade proposta, não sendo identificadas irregularidades 
aparentes, desfiamentos, falhas relevantes de costura ou elementos soltos que 
comprometam a utilização do conjunto. 

3.2. Camisa social masculina 

Ao ser manuseada, a peça apresentou acabamento adequado, com costuras 
firmes e componentes devidamente fixados, não sendo identificadas 
irregularidades aparentes que comprometam sua utilização. 

3.3. Sapato social masculino 



Ao ser manuseado, o calçado apresentou material, acabamento e estrutura 
compatíveis com a finalidade proposta, não sendo identificadas irregularidades 
aparentes que comprometam sua utilização. 

3.4. Gravata social 

Ao ser manuseada, a peça apresentou acabamento adequado, com estrutura e 
firmeza compatíveis com as características especificadas para a gravata social. 

3.5. Cinto social masculino 

Ao ser manuseado, o cinto apresentou material e acabamento compatíveis com 
o especificado, com adequada fixação da fivela e dos demais componentes. 

3.6. Meias sociais masculinas 

Ao serem manuseadas, as meias apresentaram textura, elasticidade e 
acabamento compatíveis com sua finalidade e com as características 
especificadas no Termo de Referência. 

4. ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Consiste na aferição da compatibilidade dos materiais, dimensões, modelos, 
composição, cores, acabamentos e demais características das amostras em 
relação às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência. 

4.1. Terno masculino completo – paletó e calça 

A amostra apresentada atende às especificações técnicas estabelecidas, 
especialmente quanto ao modelo, composição e características do tecido, 
corte, acabamento, componentes do paletó e características construtivas da 
calça, observadas as especificações constantes do Termo de Referência. 

4.2. Camisa social masculina 

A amostra apresentada atende às especificações técnicas estabelecidas, 
quanto ao tecido, modelo, colarinho, mangas, punhos, bolso, vista, costuras, 
botões e demais características construtivas previstas no Termo de Referência. 

4.3. Sapato social masculino 

A amostra apresentada atende às especificações técnicas estabelecidas, 
quanto ao material, modelo, solado, palmilha, acabamento e demais 
características previstas no Termo de Referência. 

4.4. Gravata social 

A amostra apresentada atende às especificações técnicas estabelecidas, 
quanto ao material, acabamento, entretela, largura, comprimento e demais 
características previstas para o item. 



4.5. Cinto social masculino 

A amostra apresentada atende às especificações técnicas estabelecidas, 
quanto ao material, cor, fivela, acabamento e sistema de ajuste, conforme 
previsto no Termo de Referência. 

4.6. Meias sociais masculinas 

A amostra apresentada atende às especificações técnicas estabelecidas, 
quanto à composição, cor e características gerais previstas para o item. 

5. OBSERVAÇÕES 

As amostras foram apresentadas pela proponente para fins de avaliação, tendo 
sido submetidas à inspeção visual, tátil e à análise de suas características em 
comparação com as especificações estabelecidas no Termo de Referência 
SJES/ES-DPJ nº 1742133. 

Durante a análise, não foram identificadas características ou irregularidades 
aparentes que comprometessem o atendimento às especificações técnicas ou 
a finalidade dos itens. 

Ressalta-se que os tamanhos dos itens destinados ao uso pelos beneficiários 
deverão observar as respectivas especificações individuais, conforme 
estabelecido no Termo de Referência. 

6. CONCLUSÃO 

Após a análise das amostras apresentadas, considerando os aspectos visuais, 
táteis, de acabamento e as características técnicas verificadas, conclui-se que 
os itens apresentados são compatíveis com as especificações 
estabelecidas no Termo de Referência SJES/ES-DPJ nº 1742133. 

Dessa forma, as amostras apresentadas pela proponente são 
consideradas aceitas, por atenderem, nos aspectos avaliados, aos requisitos 
técnicos estabelecidos para o fornecimento do uniforme social destinado aos 
Agentes da Polícia Judicial. 

 

 

 

 

 

 



FOTOS DAS AMOSTRAS RECEBIDAS 

 



 



 



 



 



 

 

 



 



 

 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 


